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rem ≤0.15  ≤0.05  
Ti Zn Cr Mg Mn Cu Fe Si 6063  

  ≤0.15  ≤0.25  0.04-0.35 0.8-1.2 ≤0.15 0.15-0.4 ≤0.7 0.4-0.8 

rem ≤0.15  ≤0.05  

           Si+Fe Alclad 
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R ρ   α Cp T T G E   

%IACS �.������

nΩm g cm µm.m.k J.kg.k °C °C Gpa Gpa   

47 180 37 2.7 23.6 896 652 582 _ 68.3 6061-O 

40 154 43 2.7 23.6 896 652 582 _ 68.3 6061-
T4,T451 

43 167 40 2.7 23.6 896 652 582 _ 68.3 6061-
T6,T651 
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1.6mm 

62 83 30 30 25 55 124 O   

97 165 65 25 22 145 241 T4,T451 6061 

97 207 95 17 12 276 310 T6,T651   

 - 76   - - 25  48   117 O   

 -  152  - -  22 131   228 T4,T451 Alclad 

 -  186  - -  12 255  290  T6,T651 6061 

 


